Приложение 3
Технические характеристики к примеру

3.1. Продолжительность отдельных операций цикла бетоносмесителя

	Qпр, л
	tзагр
	tпер
	tвытр

	До 500

500-1000

Свыше 1000
	10-15

15-25

20-30
	48-80

80-120

120-180
	15-20

20-40

40-60


3.2. Характеристики бетонной смеси
	Вариант задания
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	(, см-1

	0,04
	0,07
	0,07
	0,04
	0,065
	0,04

	а, cм
	0,004
	0,002
	0,002
	0,004
	0,004
	0,004

	П, см
	2,0
	2,0
	2,0
	2.0
	2,0
	2,0

	F
	1,0
	
	1,2
	1,35
	1,35
	1,5

	G
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0


3.3. Экспериментальные зависимости перепада амплитуды колебаний бетонной смеси вблизи его корпуса при Пк/60, Гц

[image: image1.emf]
1 – 100; 2 – 150; 3 - 200

3.4. Графическое решение уравнения в зависимости от параметра (r0 и А/а
[image: image2.jpg]04
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